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OBJETIVO(S) :
Generales: ‘

Al final de la UEA el alumno serd capaz de:

- Comprobar experimentalmente los conceptos de 1la UEA: - Estructurar las
Propiedades de los Materiales en Ingenieria.
- Manipular correctamente materiales, reactivos y equipos de laboratorio, |

observando la reglamentacién de seguridad y de preservacidn del ambiente.

- Describir las técnicas de identificacién y medicidn de propiedades vy |
comportamientos de sustancias.

- Identificar la correlacidn de comportamientos fisicos y quimicos de
sustancias.

|- Trabajar en egquipo.

- Elaborar reportes que incluyan: analisis, discusién de resultados yi
conclusiones.

CONTENIDO SINTETICO:

1. Introduccién al laboratorio.
1.1 Presentacidén y actividades.

2. Materiales cristalinos.
2.1 Estructura cristalina.

3. Materiales vitreos (amorfos).
3.1 Material vitreo.

Metales y aleaciones.
.1 Aleaciones.
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4.2 Propiedades fisicas.
4.3 Contenido de hierro en una muestra de acero.

Semiconductores.
5.1 Materiales semiconductores.
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Materiales ceramicos.

Identificacién de algunas propiedades fisicas y gquimicas del cemento.
Composicién del cemento e identificacion de sus propiedades fisicas y|
quimicas.
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Materiales poliméricos termopléasticos.
Poliacetato de vinilo (plastisol).
Moldeo de un polimero por adiciém.
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Materiales poliméricos termofijos.
Glyptal.
Obtencién de un polimero por condensacidn.
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Materiales compuestos.
9.1 Fibra de vidrio. ‘
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Induccién al trabajo experimental por parte del profesor. !
Participacién activa de 1los alumnos a partir de la investigacidén tematica|
previa al desarrollo experimental, durante la realizacién de las practicas,
anidlisis e interpretacién de los resultados.

Tareas con cardcter departamental recomendadas por el respectivo grupo|
temdtico. '

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluacidén Global:

Los criterios para la evaluacién y las fechas de evaluacidén se daran a
conocer a los alumnos al incio del trimestre.

El profesor considerard los siguientes aspectos:

- Bité&cora.

- Reportes.

- Evaluacicnes de las préacticas.
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|- participacién en el desarrollo de las practicas.
- Trabajo en equipo.

Evaluacién de Recuperaciodn:

No admite evaluacién de recuperacidn.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
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E.U.A.: Wyley Editors, 1990.

1. "Manual de Toxicologia", Secretaria de Salud, México,
Stricoff R., Walters D., "Laboratory health and safety handbook", 2a.

3. plunkett E.R., "Manual de toxicologia industrial",
Quimica Industrial, Tomo 12, Ediciones URMO, Espafia, 1976.
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